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(5:1)

Rz 1

Elektrode von Hand poliert

(frei von Kratzern und Riefen).

Anschliessend im Vakuumofen

(10 mbar) bei 950°C 1/2 h geglüht.

Danach elektrolytisch poliert,

Oberfläche spiegelnd.
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